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PVC材质成分表

常用色粉 CAS NO. 炭黑 ( 黑烟 ) ：1333-86-4；钛白：13463-67-7；酞青蓝：147-14-8；

酞青绿：1328-53-6； 永固紫：6358-30-1；大红：573-58-0;

钛黄：68611-43-8

常用增塑剂 CAS NO. DINP：28553-12-0 ; TOTM：3319-31-1 ; DOTP：6442-86-2

DOS: 2432-87-3

制表：杨灿红 审核：周 斌

产品名称 组成成分 材料名称 CAS NO. 含量（wt%）

GM-NT-45A

  口罩料

基材 PVC 粉 9002-86-2 50.7%

增塑剂 TOTM 3319-31-1 47.2%

填充剂 碳酸钙 00471-34-1 0.00%

安定剂 钙锌类 00557-05-1 1.5%

润滑剂 PE 蜡 9002-88-4 0.3%

着色剂 黑烟/钛白
1333-86-4/13

463-67-7
0.3%


